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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТА

(57) Формула изобретения
Способ получения адсорбента для хроматографического разделения фурфурола и 

фурфурилоБОго спирта, характеризующийся тем, что в качестве исходного материала 
применяют цеолитсодержащую породу, которую размалывают до порошкообразного 
состояния, полученный порошок отсеивают, высушивают, проводят термообработку, 
промывают, смешивают со связующим, в качестве которого используют гипс, 
диспергируют и наносят на подложку, отличающийся тем, что отсеивают фракции 
размером от 20 до 50 микрон, высушивают при температуре от 100 до 120°С в течение 
от 1 до 2 часов, проводят термообработку при температуре от 350 до 400°С в течение 
от 3 до 5 часов, обрабатывают раствором соляной кислоты, промывают 
дистиллированной водой, сушат при температуре от 100 до 120°С в течение от 1 до 2 
часов, полученный порошок смешивают со связующим в соотношении от 2 до 15% от 
массы, добавляют оксид цинка, выполняющий функцию индикатора ультрафиолетового 
воздействия, в количестве от 1 до 2% от массы, диспергируют в дистиллированной воде
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